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Utezanje . 
l nadmjera jelovih piljenica 

SHRINKAGE AND OVERMEASURE OF FIR-WOOD BOARDS 

Prof. dr Mirko Ilić 
Mašlinski fakultet, Sarajevo 

Prispjelo : 5. srpnj,a 1988. 
Prihvaćeno : 15. lm1ovoza 1988. 

S a ž e rt a k  

Provedenim ispitivanjem željelo se ustano
viti kakav je odnos između utezanja jelo·vine 
određenog na o-snovi mailih labor-aitor,ijskih pro
ba (3 x 3 x 2 cm) ;i utezanja određenog na pi
ljenicama (debljine 25, 38, 48 i 76 mm, š1irine 110  
mm, dužine 1500 mm) . Ispitivana je je1ovina iz 
dva različita područja po nadmorskim visina
ma. 

Rezultati p()lkazuju da se utezanja na osnovi 
prosječniih literaturnlih podataka :ili na osnovi u
tezanja malih proba istorodnog materijala mo
gu uvjetno utezati kao zadovoljavajuće točni za 
potrebe određivanja nadmjere. 

Kod određ·iv,anja nadmj,ere treba poznavati 
standardnu dev,ijaciju, jer ona urtječe na Jtoč
nost određivanja nadmjere. 

Utezanja po širin'i su nešto ,manja od ute
zanja po debljini. Elementi za odr,eđivanje nad
mjere po debljini zadov,()lljavaju, prema tome, 
i širinu. 

Iz priloženih grafikona moguće je odrediti 
nadmjere za debljine, odnosno vlažnosti neo
buhvaćene .ov,im 1spitivanjem. 

K 1 j u č n e  r 1 J e  c 1 : jelovina - utezanje 
laboratorijskih proba - utez,anje sortimenata 
- potrebna nadmjera. 

1. UVOĐ 

U prethodnom radu »Uteza111je !i nadmje:ra bu
kovi1h pliljen:ica« [3] izuožen je  =ačaj ,poz1navanja 
potrebne na1dmj,ere, te rezmJ.ttati isipitivanja nad
mjere za bU!kmr,e ip'iljenice. Po potpuno i-stoj me
todologiji is,pit<i.rvanja izVll'Šell'l.O je  i ilsp�tlirva<nij•e nad
mjere jelovih piljenlica, te se metodologija ispi
tivanja u o<vom č1a111!ku p'Oisebino ne iz1aiže. Čita
oci, ikoje interesira mettodologija ispitivanja đ. mje
reI11ja, iup1U6uj1U se na prethodn<i članak. 

2 .  MATERIJAL ISTRAŽIVANJA 

Ispitivanj,a su provedena za drvo jele ,(Ahies 
a,lba MiJ.l.) koje plOtječe s dvije ekS1perimenta[ne 
plohe razlličiiflih nadmoTSlltih visina. 

UDK 630*812 :630*847 

Izv,orni znanstveni rad 

S u m m a r y  

Invq,ttigati!ons carried out aimed to es.tablish 
the relation-ship between shrinkage o.f filr-wood 
determined on the basis of small lab tests (3 x 
x 3 x 2 cms) and shrinkage determ'ined on the 
boards (thiclmess 25, 38, 48 and 7,6 mm, width 
1 10 mm, length 1500 mm) . Fk-wood from two 
areas of different height above p·ea-leivel has 
been examined. 

The resulits show that shrinkage on the basis 
of average rnterary data or on the basis of shrin
kage of small tests of homogenous marterial 
oould be taken conditionally as suff.iciently ac
curate :Eor determination of overmesaure. When 
determ<ining the overmeasure the standard de
viathon shouM be known for it has an influence 
on the accuracy of determining the overmeasu
re. 

Shringkages iin wtidrth are somewhat -smaller 
than shrinkages in thickness. The elements for 
determining the overmeasure at thickness are 
-sauisfactory, so ait width, ar, well. 

From the graphs aittached it .is possible to 
determine the overmeasure for thickness, i. e. 
the mo<isture which has rwt been included into 
this examination. 
K e y w o r d s : f.ir-wood - 1,hrinkage of lab 

tests - ,shrinkage of wood as'Sortments 
required overmeasure (AM) 

2 .1  Visinska jelovina 

E�siperimentaiJm.a staibla oborena su u GJ »Ig
man«, Odjel 83. Nadmornka visina plohe 1250 m, 
linJkJ.inacija 1'5°, ekospoz:icija jugozapad. Miješana 
s-astojin,a -s ,udjelom jele 0,6, smreke 0,4 ,i bukve 
0,1 .  Uikl\.liplllo je aboTeno 13' mahala. Pmsječnii -prsni 
rpoomjer oiboir,eruilh stalbala iznosio j,e 41 cm, pro
sječna staroist 124 godine. Iz 01boirenih ,stabala iz
rađena su ukupno 22 trupca. 

2 .2 .  Nizinska jelovina 

Eik-sperimentalm.a sta1bla oborena su u ŠIP-u »Še
bešić«, GJ »KrllliŠ<Čica«, Odj,el 22. N admornka v!i.sina 
eksperim€111rtaiJm.e ipil.olhe 830 m, i,n!klinaclija 20°, eks
pozicija sjeveroistočna. Mti:ješana sasitojillla s udje
lom jele 0,5 i •bu!krve 0,5. Ulkupno je 01bo,reno 14 sta
baila. ProsjeČIIl.i :p!rSn'.l'i promjer oborenih stabala 40 
cm. Prnsječna starnst 109 godina. Iz 01boreruih s.ta
ba:la iZJrađeno je IU!kiu,pno 18 · tt"Upaca. 



208 M. ILIĆ: Uitezanje i nadmjera . . .  Drvna ind. 39 (9-10) 207-215 (1988) 

3. REZULTATI I ANALIZE ISPITIVANJA 

3. 1 Male probe 
Za1preminska masa d. vlažinost malih ,proba od

vojeno za v1sinsiku, od<nosnio nizinsku j elo,vinlll, rpr.i.
kazane Slll u tablici I. 

Tablica I. 
ZAPREMINSKA MASA (g/cm3) MALIH PROBA 

DENSITY OF SMALL LAB. TEST PIECES g/cm3 
of fir 

Table I 

V i s inska 
m i n .  

o ,  37 0 
St .dev. !J 

1 2 5 , 7  

je l ov i na N "' 3 08 proba 

sred. !"aks. 

0,406 0 , 44 1 

o, 01 64 

V l ažnost u % 

1 39,  5 1 61 ,  1 

N i z i nska 

m i n .  

0 , 36 1  

1 2 2 ,  5 

jel ov i na N • 336 proba 

sred .  mak s .  

0 , 396 0 , 4 3 1  

o ,  0 1 7 3  

Vl ažnost u % 

1 4 7  , 8  1 68 , 4  

Statističke ainallize rpolkaizuju da ,siu razlike u 
zarpreminskoj masi izimeđu dvtl.je girupe j,elovine 
siginifikantne. 

Srednje vr.i.jednosti utezanja iz malih :J.aborn
torijskih proba navedene su u taJbilici II, odnosni(} 
girafi.kom.1 1 .  

s 

Slika 1. Utezanje malih proba (3 x 3 x 2 cm) 
Figure 1 - Shrinkage of small LAB. test pieces 

Slt;at.isii-čke analize >"1;«-testom izmeđru obje ,gru
pe jelo,vtl.ne daju ira.zličite re:zrultate. Za radijafan 
pxav.ac utezanja !i. vlažnost 20% raili.ke -su slručaj
ne, dok slll za vlažnosti 10% i •O% razlike si.grnifi
kmtne. Ute21anja u tangencijalnom rpravou daju 
obrnutu sliku odmosa. Pri vlažnosti 20% razlike 
između urtezanja vtl.s!i.nske i ni?Ji.irrak•e jelovilile su 
si-gnf11kantne, pri vlažnosrt.i. 10% razilike S'U slučaj
ne, dok je pri sa1držajru 'V'lage O% signifikantnost 
razlika uteza!l1j.a sruminjirv-e prirode. Provj,era »F« 
testom rprri,rode ,razliJka prru O% sadiržaja vJaige po-
1ka:l:Uj e fa se i u ovom slučajru radi o &l.učajrnm 
razhi.1kama. 

S obzirom na različirt,e '.t'ezulitate ana.Jrl.rze po prav
cima, a ikako j e  u pr�si teško ra:zvrrstavaiii j elo
vill1u po visrrnskom po�.i.j€1Mu, ,to su nas·ta'Vlno u ta-

Rad ijal no 

Tablica II. 
SREDNJE VRIJEDNOSTI UTEZANJA MALIH 
PROBA U O/� 

Table II 
AVERAGE VALUE OF FIRWOOD SHRINKAGE : 
SMALL LAB. TEST PIECES IN % 

P r a v a c  V I a ž n o s t (%) 
40 35 JO 25 20  15  10  

V i s inska jelovina N => )08  proba 
- o,  10 0 , 22 0 , 58 1 , JJ 2 , 07 2,82 J , 58 

0 , 1 501  0 , 2252 0 , 2 002 

Tangenc ija l no - 0,20 0,40 0 , 60 1 , 28 2 , 78 4 , 28 5 ,75  7 ,2,  

Rad i j a l no 

Tangenc ijalna 

Rad i ja I no 

Tangenc ijalna 

V i s inska : n i z i nska 

(J 0 , 3253 0 , 3503 o ,450, 

N i z inska jelovina N = J:6 proba 

0 , 1 0  0 , 20 O , JO 0 , 4 1  0 , 63 1 , 2li 1 , 93 2 , 57 3 ,26  
6 0 , 3503 0 ,2004 o , 4 003 

o, 1 0  0,28 0,48 0 , 68 1 , 70 J , 03 4 , 36 5,67 7, 1 O 
0,,754 0 , 5255 0 ,,75, 

Jelovina 644 probe 

- O, 1 0s 0,20s 0 , 3 1 9  0 , 606 1 ,283 1 , 997 2 , 689 3 , 3 1 0  
s 0,2545 0 ,2904 0 , 30š6 

0 , 1 0  o , 2 s 1  o,442 o , 642 1 ,,99 2 , 9 1 0  , , 321 5,708 7 , 1,4 
6 

"c" test 
F test 

Rad ijalno 
20% 

0,,036 

O% 

o ,,4 1 7  0 ,,63, 

Tangenc. i j a l no 
20% 1 0% 

blici II. date pirosj-ečne virij-ednosti utezanja mahh 
prorba za j,e1ov!i.nru općenito. 

P.romatrajući toik ,ult;ezmja na graf:iJkonu, može
mo ikonsrtairiirati vrlo wrazit lri.neaTitet u sistemu 
1Utezanje - v,l,ažnost u području vlažmost.i. O - 20%, 
a potom ,bdJ1mo smainj61l1je vrijednosti i a,simptotsko 
približavanje nuli. 

3 .2 Utezanja mjerena na piljenicama 

Srednje ·wijednosti utezmja piljenica odvojeno 
po deblj[.nama, odnosno poirijeklu, rđate su u tabli
cama II. i IV. Vmjednosrt.i. utezmja za istoimene 
sadržaje vode dobivene su na osnovi drndividiua,lne 
girafi·čke oibrade odnosa vlažnost-'Ultezanje sv.aike po
jeđi!l1e pi<lj61l1ice. Mjerenja su završena pri prosječ
noj vlažnosti piljenica izmeđru 6 do 8%. Podatak za 
uitezanje pTli prrosječnorj vl-ažnosti od 5% ne pred
stavlja,  pirema tome, direktno mjeren.i., već a.,z g,ra
fiikorna r",z;vedeni ;podatak. 

Šli,ooa srvrirh ipiiljrenica izmoshla je 1-1 O mm, ta1ko da 
se odnos ši!I".iine ,prema deibljrui, kretao ord 4 : 1  do 
1 ,44 : 1 .  

U tablicama III. i IV. urpada u oči rpod.a1talk o 
vlI'Lo malom broju rpiljenica debljine 76 mm. Ovu 
debljin1u je bhlo tešiko pronaći, odinos!l1o �zrezati, a 
da tok godova 1bu:le odgorvarajuće pravilan. 

Za odr,eđi,vam.je odgovarajrućih nadmjera potreb
no je p.oZrnavati odgova:raj1Uća utezanja pri kar.aik
rterusti-čnim vlaž,nostima od 20,  od!l1osno 1 0%. Iz 
rpodatalka tablica III. J IV, odnoSll1o ipojedirna,čtniih 
girafilkona za svaJku pilljeniou, olbrađ-ell1li. su ,ti rpo
daci i svedeni u tahldci V. za v.i.sins,kiu; odnosno 
u tablici VI. rza rnizmsk,u_ j efovinu. 

Promatrajrući podatik,e u navedenim ta,blioama i 
odnose rurtezanja ipo širini i debljimd., morže se koll1-
startii.Tatli dra je kod visi!l1s!ke jelovine, debljill1e 2·5 i 
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Tablica III. 
SREDNJE VRIJEDNOSTI UTEZANJA PILJENICA u O/o (VISINSKA JELOVINA) 

Table III 
AVERAGE SHRINKAGE OF BOARDS FROM FIR GRC1•WING ON HIGHER ELEVATION 
IN °/o 

P r a v a C 
V l a ž n o s t  (%) 

5 1 O 1 5  2 0  25  3 0  35  40  45 50 

Debl j i na 25 mm ; 33 p i l jen i ce;  1 98 mj erenja 

Rad i ja l no po deb l j i n i  4 ,  65 3 ,  7 1  2 , 8 5  2 , 0 0  1 ,  1 O 0 , 4 0  O ,  1 O 

Tangenc i j a l na po deb l j i n i  6 , 4 5  5 , 60 4 , 85  4 , 00 3 , 2 0  2 , 50 1 ,  65 0 , 65 o ,  1 O 
Rad i j a l no po š i r i n i  3 , 3 0  2 , 5 0 1 ,  60 0 , 8 0  O ,  1 O 

Tang enc i ja l na po š i r i n i  5 , 6 0  4 , 4 5  3 , 4 5  2 , 4 5  1 , 8 0  1 ,  3 0  0 , 7 0  o ,  3 0  

Debl j i  n a  38mm ;  33 p i l jen i ce ;  1 98 mj erenja 

Rad i j a l no po d eb l j i n i  3 , 7 5  3 , 2 0  2 , 5 0 1 ,  90 1 ,  1 O 0 , 65 O ,  1 5  

Tangenc i j a l na po d eb l j i n i  5 , 8 9  4 , 60 3 , 4 5  2 , 8 0  1 ,  7 0  0 , 8 0  0 , 4 0  o ,  1 O 
Rad ij a l no po š i r i n i  3 , 00 2 , 4 5  1 ,  7 O 0 , 9 5  o ,  3 0  o ,  1 O 

Tangenc i j a l  no po š i r i n i  5 , 50 4 , 5 0  3 , 4 5  2 , 50 1 , 60 0 , 8 0  O , 4 0  O ,  1 O 

Debl j i na 4 8 mm ;  28 p i  l j en i ca ;  1 68 mj erenja 

Rad ij a l no po d eb l j i n i  3 ,  7 0  2 , 8 5  1 , 95 1 ,  60  1 ,  00 o ,  70 0 , 4 5  0 , 2 0  

Tangen c i j a l na po debl j i n i  5 ,  1 O 4 , 2 0  3 , 4 5  2 , 7 0  2 , 0 0 1 , 25 0 , 7 5  0 , 4 0  0 , 2 0  
Rad i j a l no po š i r i n i  2 , 65 2 ,  1 5  1 ,  55 1 ,  00 0 , 7 0  0 , 4 0  0 , 2 0  

Tangenc i j a l na po š i r i n i  5 , 45  4 , 65 3 , 55 2 , 7 0  2 , 05 1 , 30  0 , 6 0  O , 40  

Deb l j i na 76 mm 

Rad ij a l no po d eb l j i n i  3 , 75  3 , 0 0 2 , 2 0  1 , 55 0 , 95 0 , 50 0 , 3 0 o ,  1 O - 4 p i  l j . 24 mj . 
Tangenc i j a l na po d eb l j i n i  5, 05 4 , 2 5  3 , 2 5  2 , 4 0  1 , 7 0  0 , 9 0  0 , 3 0  o ,  1 O 20  p i l j .  1 20 mj . 
Rad i j a l no po š i r i n i  3 , 4 5  2 ,  55 1 , 7 0  1 ,  1 5  0 , 7 0  0 , 4 0  0 , 2 0  2 0  p i  l j .  1 2 0  mj . 

Tangenc i ja l na po š i r i n i  5 ,  75  4 , 60 '  3 , 7 0  3 , 00 2 ,  1 5  1 , 4 5  1 ,  0 0  0 , 4 0  0 , 2 0  4 p i  l j .  24 mj . 

Tablica IV. 
SREDNJE VRIJEDNOSTI UTEZANJA PILJENICA U O/o (NIZINSKA JELOVINA) 

Table IV 
AVERAGE SHRINKAGE OF BOARDS FROM FIR GROWING ON LOWER ELEVATION 
1N O/o 

P r a v a c 
V l  a ž n o s t (%) 

5 1 O 1 5  2 0  25  30  35  4 0  45  5 0  

Deb l j i na 25 mm ;  2 9 p i l j e n  i ca  ; 1 74 mj erenja 

Rad i ja l no po d ebl j i n i  4 , 3 0  3 , 2 0  2 ;  1 O 1 , 3 0  0 , 4 5  O ,  1 O 

Tangenc i ja l na po deb l j i n i  6 , 4 9  4 , 90 3 , 50 2 , 3 0 1 , 3 5  0 , 65 0 , 3 0  o ,  1 0  

Rad i j a  1 n o  po š i r i n i 3 , 00 2 , 2 5  1 , 4 5  0 , 8 0  0 , 2 0  

Tangenc i j a l na p o  š i r in i  6 ,  7 5  5 ,  1 5  3 , 65 2 , 4 0  1 , 50 0 , 80 0 , 4 0 .  O ,  1 O 

Debl j i na 3 8 mm ;  27 p i 1 j en i ca ; 1 62 mj er enj a .  

Rad i ja l no p o  d e bl j i n i  4 , 2 0  3 ,  1 5  2 , 05 1 , 3 0  0 , 95 0 , 60 O , 3 0  0 , 1 0  

Tangenc i j a l ne po d eb l j i n i  6 , 55 ·  5 ,  1 5 4 ,  1 O 3 , 00 2 , 2 0 1 ,  50 0 , 8 0  0 , 4 0  

Rad i ja_ l no p o  š i r i n i 2 , 85 2 , 0 0 1 , 3 0  o ,  7 0  0 , 35 0 , 2 0  

Tangenc ij a l ne po š i r i n i  6 , 3 0  5 , 00 3 , 50 2 , 20 1 , 4 0  0 , 8 0  C , 50 0 , 2 0  

Deb l j i n a  4 8  mm ; 25 p i l j en i ca ;  1 50 mjerenja 

Rad i j a l no po d eb l j i n i  3 , 65 3 ,  1 O 2 , 4 0  1 , 8 0  1 , 4 0  1 ,  0 0  o ,  50 0 , 2 0  

Tangenc i j a l ne p o  d e bl j i n i  5 , 2 0  4 , 40 3 , 4 0  2 , 60 1 ,  90 1 ,  50 1 ,  00 o ,  70  0 , 40 

Rad i j a l no po š i r i n i  2 ,  7 5  2 ,  1 5  1 ,7 0  1 , 2 0  o , 8 5  0 , 60  o ,  3 0  o ,  1 O 

Tangen c i j a l ne po š i r i n i  5 , 3  O 4 , 3 0  3 , 3 0  2 , 50 1 , 8 5  1 , 3  O o ,  90 0 , 3 0  

D e  b l j i n a  7 6 mm 

Rad i ja l no po d eb l j i n i  3 , 55 2 , 95 2 , 3 0  1 , 7 0  1 ,  1 O 0 , 7 0  0 , 3 0  - �4 p i 1 j .  20  mj . 

Tangenc i j a l ne po deb l j i n i  5 , 8 0  4 , 60 3 , 55 2 , 60 2 , 05 1 , 60 1 ,  1 5  0 , 7 5  0 , 4 0  1 7  p i  1 j .  1 02 mj . 

Rad ij a l no po š i r i n i  3 ,  1 5  2 , 4 0  1 , 6 0  1 ,  1 O o ,  7 5  0 , 50 0 , 2 5  1 7  p i  1 j .  1 02 mj . 

Tangenc i ja l ne po š i r i n i  5 , 5 0  4 , 4 5  3 , 4 5  2 , 55 2 , 0 0  1 ,  60  1 ,  1 5  0 , 8 0  o , 4 o  4 e i l j. 20 mj'. 
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Tablica V. 
PROCENAT UTEZANJA JELC"VIH PILJENICA OD SIROVOG STANJA DO KARAKTERISTICNE 
VLA:ZNOSTI (VISINSKA JELOVINA) 

Table V 
SHRINKAGE OF FIR BOARDS FROM RAW CONDITICN TO CHARACTERISTIC MOISTURE CONTENT 
IN °/o (HIGHER ELEVATION) . 

Deb l j i na 
Pravac,', 

(mm) 

Po d e b l j i n i  � 

6 

2 5 
Po š i r i n i  X 

6 

Po d e b l j i n i  X 

6 

3 8  
Po š i r i n i  X 

(5 

Po d e b l j i n i  X 

6 

48 
Po š i r i n i  X 

6' 

Po d e b l j i n i  X 

6 

76  
Po  š i r i n i  X 

{i 

Rad i j a l  no 

V 1 a ž 

2 0  1 O 

2 , 0 0 3 ,  7 1  

0 , 4 1 1 0  0 , 5 1 83 

0 , 8 0 2 , 5 0 

O ,  1 57 6 O ,  2 67 9  

1 , 9 O 3 , 2 0  

o ,  1 467 0 , 22 0 1  

0 , 95  2 , 4 5  

O ,  073  O O ,  1 98 5 

1 , 6 O 2 , 85  

0 , 0762 0 , 2 3 0 1 

l , 0 0 2 ,  1 5  

O ,  027 9 O ,  1 92 3 

1 , 5 5  3 , 0 0 

O ,  22 1 O 0 , 3 6 1 0 

1 , 1 5 2 , 55 

o ,  1 95 1 0 , 3 2 0 5  

n o 

Tangenc ija l na 

s t ( % )  

2 0  

4 , 0 0  

o ,  5 8  3 o 
2 , 4 5  

0 , 5 095 

2 , 8 0  

o ,  377 o 

2 , 5 0 

O ,  1 467 

2 , 7 0  

0 , 2 6 1 1 

2 ,  7 O 

o , 2 84 6 

2 , 4 0  

O ,  37 62 

3 , 0 0 

O ,  2 520  

1 O 

5 , 60 

0 , 7 4 0 5  

4 4 c:  ' ., 

0 , 4746  

4 , 6 0  

0 , 4867 

4 , 5 0 

O ,  1 7 6 1 

4 , 2 0 

O ,  37 58 

4 , 65 

0 , 3 585 

4 , 2 5  

0 , 37 2 0  

4 , 6 0 

0 , 3 1 4 0  

38 mm, utezanje po širiini uvijek ma1I1je od ute
zanja po debljini, dok j e  lkod debljlim.a 48 i 76 mm 
utezainje po Ši['i,ni u tangencijalnom pravcu veće od 
utez•alil.ja po debljiini. Kod niizinsik,e j elorvme samo 
kod debljine 25 mm imamo malo 'Veće utezanje 
po ši,rini, d to u tangencijalnom (Pi'avcu, dok je 1lmd 
svilh osta:lri.,h deblj ina 111tezanje po širini manje. 

jelovine z;ajedno. Ti prosječni podaci dani su 1u ta
b1ici VU. 

Polazeći od či!njeni·ce ,da s.tarvistička analiza po
kazuje čas slučajnu, čas si,gnifilkain1mu razliku ute
z,a111jia po debJ:j1ilnama, čini se dopu'štenim spaja
nje svih ,debljd:na zajedno, pa i spaja1nje obje grupe 

4. NADMJERA 

Potrebna nadmjera iz,račrunavana j e  po �zraziJma 
[lit. 3] : 

(1) 
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Tablica VI. 
PROCENT UTEZANJA JELOVIH PILJENICA OD SIROVOG STANJA DC· KARAKTERISTICNIH 
VLAŽNOSTI (NIZINSKA JELOVINA) 

Table VI 
SHRINKAGE OF FIR BOARDS FROM RAW CCNDITION TO CHARACTERISTIC MOISTURE 
CONTENT (LOWER ELEVATION) 

Rad i j a l  no Tang en c i j a l  no 
D e b l j i na 

(mm ) 

2 5  

3 8  

48  

7 6  

P r avac>', 

Pc d eb l j i n i  x 

6 

Po š i r i n i  x 

6 

Po d e b l j i n i  x 

Po š i r i n i  x 

Po d e b l j i n i  x 

6 

Po š i r i n i  x 

6 

Po d e b l j i n i  x 

P o  š i r i n i x 

odnosrno -uz po:zma1m stainda;rdinu devijacijru 

p =  d n (.L.w + t · 0)  ( 2 )  
100 - o('.\ \,/ 

2 0  

1 , 3 O 

0 , 2282 

0 , 8 0  

0 , 0 599  

1 , 3 0  

0 , 0899 

O ,  7 G  

0 , 08 1 2 

1 , ? O 

o ,  23  04 

1 ,  2 O 

0 , 1 584 

1 , 7 O 

0 , 2 5 1 0 

1 , 1 O 

0 , 1 982  

V l a ž n o s t ( % )  

1 O 

3 , 2 0  

O ,  2 548 

2 , 2 5 

0 , 5730  

3 ,  1 5 

O ,  1 698 

2 , 0 0 

0 , 1 3 1 0  

3 ,  1 0  

0 , 22 7 5  

2 ,  1 5 

0 , 2 0 1 6 

2 , 9 5 

0 , 28 1 0 

2 , 4 0  

0 , 2 548 

20 

2 , 3 0 

O ,  2 098  

2 , 4 0  

0 , 2428 

3 , 0 0 

0 , 2 1 2 0  

2 , 2 0  

0 , 7248 

2 , 6 0 

o ,  244 5 

2 , 5 0 

0 , 2 5 8 5  

2 , 6 0  

o ,  1 84 O 

2 , 55 

0 , 2 1 2 0  

cC b.W = K.,i; ( TZŽ - w ) K _ ol ( R T  J 
.,i; - TZŽ 

w - konačna vlažmost 

1 O 

4 , 9 0 

5 , 1 5 

O ,  1 84 1 

5 , 1 5 

0 , 2955  

5 , 0 0 

0 , 2 392 

4 , 4 0  

0 , 3 025  

4 , 3 0 

o ,  244 5 

4 , 6 0 

0 , 3398 

4 , 4 5 

0 , 2 9 1  O 

211 

(3) 

t - 1,2'8 ,  2 ili., 3 standardne devizacije {o-) dn - nominalna tTaž-ena dimenzija s nekim 
p - potrebna inamj,era 1u mm bez ili s po-

2maivanj em sitandaridne devija,cije, 
(J.,Aw - utezanj,e za određeI11u promjenu v,l,až

nosti 

sa::lržajem vode 
k(J., - llooefidijenlt utezanja. R-rnidiija'1Jnio-, 

T-tangenci,j ailino 
Ti'.ZŽ - točka 0asi,ćenosti žice 
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Tablica VII. 
PROSJECNO UTEZANJE JELOVIB PILJENICA (SVE DEBLJINE ZAJEDNO) 

AVERAGE SHRINKAGE OF Fffi BOARDS (ALL TIIlCKNESSES TOGETHER) 
Table VII 

. P r a v a c  

Rad i j a l a n  Tangenc i j a l a n 

V 1 a ž n o s t ( %) 

2 0  1 O 2 0  1 O 

V i  s i n s ka j e l ov i n a (% ) 

Po d e b  1 j i  n i  
X 1 , 83 3  3 , 263  3 , 052 4 , 7 02 

0 , 2 1 8 6 O ,  3 2 9 1 0 , 4 0 8 0  0 , 5 1 28 

Po š i r i n i  X 0 , 95 0  2 , 4 08 2 , 560  4 , 53 0  

O ,  1 078 O , 2 384 0 , 3 1 2 5 0 , 3 257 

N i z i n s ka j e l ov i n a ( % )  

Po d eb 1 j i  n i  
X 

6 

1 , 466 3 , 1 4 3 2 , 62 0  4 , 783 

0 , 1 860  0 , 2 2 1 0 0 , 2 1 38 O ,  3 04 1 

Po š i r i n i  
X 0 , 93 1  2 ,  1 88 2 , 373 4 , 8 1 9 

0 , 1 1 7 3  0 , 3 0 1 3 O ,  24 02 0 , 2246 

O ba v i s i n s ka pol o ž aj a za1 ed no 

Po deb l j i n i  X 

6 

1 , 662 3 , 2 07 2 , 84 9  4 ,  7 4  O 

O ,  2 034 0 , 27 88 0 , 3 1 67 0 , 4 1 47 

Po š i r i n i  
X 

6 
0 , 94 1  2 , 3 04 2 , 473  4 , 664 

O ,  1 1 22 0 , 2679 0 , 2789 0 , 2787 

Tr2e-· / 

2 2 -

1 

O +----�- �-�----.,--- 0 -+-- --�-�-�----�----

2S 38 48 76' 
!Jehj/l'lO' (111/?l) 

2S 38 � 76 

!Je,bf 1110' (mm) 
Sl. 2. Potrebna nadmjera na deblj inu na osnovi utezanja piljenica 

Fig. 2. Required oversizes on thickness on the basis of shrinkage of boards 
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Sl. 3. Nadmjera na debljinu ovisno o debljini i sadržaju vode, na osnovi utezanja piljenica. 
Fig. 3. oversizes on thickness of boards dependent on thickness and water content on the basis of shrinkage of boards 

Na osnovi :nav,edemh �raza, na osnovi Jiteratur
ni:h podataka, te na IO'S:novi r,eziulitata :i':oloženm is
p:itivanja,  izwšeno je iziraoun,avanje poibrebne nad
mjere za traženu nominalrnu dimenziju s kona,čnim 
sadiržajem vlag,e od 1 0%. Iziramma'Vlanje je ri.zvršeno 
za četiiri sJručaja. 

A) :iizraounavainje potrebnih nadmjera na osnorvi 
;prosječnih literaturnih podataka o utezanju jelo
vine. 

Cl,r = 3,8% ; � = 7,6% ; TZŽ = 35,1% 

B) iziraounavanje potrebnih namjera na osnovi 
ukupnog urtezamrja :i'spfutivainm maJih ipiroba. Pmsje
čni podaci za j elovinu. 

Cl,r 3 ,310% ; O"r 0,3046 
r:t,t = 7,144% o-r = 0,4634 TZŽ = 35,1 % 

C) izračUJI1avainje povrebnih namjera na osnovi 
utezanja maLi,h proba od sirorvog ,stanja do 10% vila
žnosti. Pirosječni podaci ·za jelovinu : 

r:t,r 11 ,997% ; O"r 0,2904 
Cl,t = 4,321 O"t = 0,4417 

D) izračunavanje potrebnih nadmjera na osnovo. 
utezanja piljerl'ica od s.iravog starnja do prosječnog 
sadržaja vJa.ge 10%. :Prosj eoni podaci za j elovinu. 

z,a debljiinu za širinu 
r:t,r 3 ,2<07% r:t,r 2,304% 
O"r 0,278'8 (j r 0,2679 
Cl,t 4,740% Cl,t 4,664% 
O"t 0,4147 O"t 0,27<87 

Ana!li21iraj1u6i ipoda,iJke liz tablice V[Jil. morže se 
ko1n!Slta1J.iraili d a  način dbračuna naldmjere uz U:zJi-

manje piros1j ečnih Literaturni:h podatalka (A) daje, 
donekle, Z1Jjdovoljavaj1uće rezultalte ·u uspoTedbi sa 
stvarno ustanoviljen:iim utezanjima na piljenicama 
(D) .  

Način obraouna na,dmjere ,na osnovi utezanja 
ma1lri.1h rprolba- iz istog materijala iz ikoga su i pd.lj,e
nice (B) da,j,e nešto veće nadmjere od na,dmjera 
određenih na 01s\Ilov,i utezainja pilj-enica (:D) za tan
gendjalm, a nešto niiže za radijalrn pravac. Razlike 
su još veće .ako se u2Jme u olbzir područje dvije 
standardne devli.jaci,je. 

Najloši,je ,rezrul!tate ,odrnosnlQ n-ajll1'iže v-rijednosti 
na :imjere daje 'l1ači'l1 ,obračuna rpo varijanti C 
uzimanje u obziT utezarn:ja mahh prolba samo do 
tražene konačne vfaž,nosti. 

Prednje konstatacije vrijede i ll•a \lmnačrn.1 vlaž
no,st od 20%. P trebne cria,dmjere rza ,kornačmiu vlaž
nost 20% rpvikazaine siu 1u tablici -IX. 

Nadmjere iz,raounate ,na osnovi urtezanja pi-lje
nica odg,ova,raju u pr,iličnoj mjeri nadmj·erama koje 
prnipisl\.lju soivjetsrki standaTdi [4] , odnosno 1kode 
preipo,r,učujru Ho1rvat-K11pan [2] . 

Izračunate nad.mjere na deblj inu u zavisnostri. 
od debljine za konačne saržaje vode 1 O o .:lm),sno ,20% 
pr:i'kazaine su na girafwkonu 2 sa područjem 2cr. 

furaČlUID!alte nadmj&e ma deib]j.iinm, u zavisnosti 
od sadiržaja vode za i:spiti<vane deiblj i'l1e, ip,ri1kaza111e 
su na grafilkoniu 3 .  

5. ZAKLJUCCI 

Određivarnje nadmjere 1I1a osnovi utezanja ma
lih proba može se SlffiatTati relaltri.vo zadovoJjava
jućim, ip:rnmda u odTeđenim slručajevima može da 
bude neidorvoljino. 
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Tablica VIII. 
PCl!'REBNA NADMJERA NA DEBLJINU U OVISNOSTI O TRAŽENOJ NOMINALNOJ DEBLJINI PRI 
VLAŽOSTI 10% I NACIN OBRACUNA 

Table VIII 
REQUIBED OVERSIZES ON THICKNESS DEPENDING ON WANTED THICKNESS BY 10% MOISTURE 
CCNTENT AND WAY OF CALCULATION 

Deb l j i na 
Pravac P. 

(mm ) 

Rad i j a l no 0 , 698 

Rad i j a l no + 2 v 
25  

Tangenc i j a l na 1 , 4 36  

Tangenc i j a l na + 2 5  

Rad i j a l no 1 , 0 6 1  

Rad i ja  1 no + 2 G  

33  
Tangenc i j a l na 2 , 1 88 

Tangenc i ja  1 no + 2 6" 

Rad i j a l no 1 , 34 0 

Rad i j a l no + 2 {/ 
48 

Tangenc i j a l na 2 , 7 58 

Tangenc i j a l na + 2 f
) 

Rad i j a l no 2 ,  1 22 

Rad i j a  1 no + 2 6  

76 
Tang enc i ja 1 no 1+ , 3 67 

Tangenc i j a l na + 2 ti 

Utezan.je ipo šii.o:ini u odinosu na utezainje 1po de
bljli.ni pokaz1uje nešto nliže wijednosti. fauz,etak 
tangeincijal:no,g pravca ve6irh !debljina {48 i 76 mm) 
'i visiinsika jelovina ipokaz,uj,e nešto veće urtezainje 
po  širiTIJL. Dec:dl'I'ano o utioaju ši:rine na deibljiniu 
tešlko je go,vo:rilti , jer ,se j,e rpra:kfačno rradilo sa pi
ljenicama samo jedine fodne - 110  mm. To '.ZIIla'Či 
da se -s.amo mijenjao ordinos širi,ne po:ema deb
ljirui ,od 4 : 1  do 1 .44 : 1 ,  što nije dovoljno za za1k,lju-
6vanje. Izmjerena utezanj,a ina ipiljenicama rpoka
Z!Uju iporast standa:rdine devij a,cij,e sa smanjenjem 
sadržaja viode, utezainja postaju manje homogena 
- kriv,uljJ. nor,rnaJmog ra:spo:reda ,razVJUčenija. Za 
tačnij� o J,ređivanj,e naidmjere rpoz,navanje sitaindarid
ne devijacije postaje :onačajlllije. 

E C D 
mm 

0 , 6 0 5  0 , 5 0 9  0 , 828 

o ,  7 62 0 , 657 0 , 972 

1 , 344 1 , 1 29 1 , 244 

1 , 59 O 1 , 36 0  i ,  462 

0 , ?2 0  o ,  774 1 , 2 59 

1 ,  1 58 0 , 999 1 , 478  

2 , 043 1 , 7 1 6  1 , 8 9 0  

2 , 4 1 6 2 , 065  2 , 22 1  

1 , 1 62 0 , 978  1 , 59 0  

1 , 463 1 , 262 1 , 867 

2 , 58 0  2 , 1 68 2 , 388 

3 , 0 52 2 , 6 1 1  2 , 8 06 

1 , 84 0 1 , 548 2 , 52 0  

2 , 3 1 6  1 , 999 2 , 956 

4 , 086 3 , 4 32 3 , 7 8 1  

4 , 83 3  4 ,  1 34 4 , 443  

Na1dmjere iera,čUJna1te na osnovi 1utezanja pliJ.je
nica za j ednu 1te istu konaoruu vlažnost pokw:uje 
ipravo!linijsiku -ovlisnost o debljini, što dozvoljava 1u
ipotrebu grafi!kona za od,ređivanje naidmjere drugih 
potrebnih debljina l!leobuhvaćenih ovim i-sptl,tiva
njima. 

Tolk uteza,nja u si:srterruu utezanj-e - vlažnost 
d:rv.a porka:ouje i iklOd malih prolba i kod pd.!ljenica 
rprav,olinijskiu ovisnost ,u ipCYdmučju vlažnorti od 20% 
pa l!la niže, što doiprušta pos,t,avJjanj,e praVIQltinijsike 
ovisnosti i u sistemu nadmjera - vlažnost drva. 
Odgovarajuće grafikone možemo ,prri.mijeniti i za 
i,:ora,oUIIlavamje na1dmj,ere prii dITTugi.Jm said!nžajima vo
de, ali nižim od 20%. 
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Tablica IX. 
POTREBNA NADMJERA NA DEBLJINU U ZAVISNOSTI O TRAZENOJ NOMINALNOJ DEBLJINI PRI 
VLAZNOSTI 200/o I NACIN OBRACUNA 

Table IX 
REQUIRED OVERSIZES ON THICKNESS DEPENDING C'N WANTED THICKNESS BY 20'/o MOISTURE 
CONTENT AND WAY OF CALCULATION 

De b l j i na 
(mm ) 

25 

38  

48 

76 

L I T E R A T U R A  

P r avac 

Rad i j a l no 

Ra d i j a l  no + 2 ft 

Ta ngenc i j a l  no 

Ta ng enc i j a l no + 2 G' 

Rad i j a l no 

Rad i j a  1 no + 2 G' 

Ta ngenc i j a l no 

Tangenc i j a l no + 2 G" 

Rad i j a l no 

Rad i j a l  no + 2 6  

Tang enc i j a l no 

Ta n g en c i j a l no + 2 6' 

Rad i j a l no 

Rad i j a l  no + 2 6 

Ta ngenc i j a f no 

Ta ng en c i  j a l  no + 2 6' 

A 

0 , 4 1 8 

0 , 635  

1 , 284 

O , 8 02 

1 , 622 

1 , 27 0 

2 , 568 

[ 1 ]  B r e ž n j a k, M.  (1983) : o nadmjerama n a  dimenzije pi
ljen!ica. Drvna industrija 34, 11-12, 277-283. 

[2] H o r v a  t, I., K r p a  n, I. (1967) : Drvno industrijski pri
ručnik. Tehnička knjiga, Zagreb. 

[3] I I i ć, M. (1987) : Utezanje i nadmjere bukovih piljenica. 
DrVilla industrija 38, 11-12, 249-258. 

B 
mm 

0 , 36 1  

0 , 5 1 5 

0 , 7 92 

1 , 0 3 1  

O ,  549 

o ,  784 

1 , 2 0 5  

1 , 568 

0 , 693  

1 , 0 0 0  

1 , 522 

1 , 98 1  

1 , 1 0 0  

1 , 567 

2 , 4 0 9  

3 , 1 3 6 

C 

O ,  1 52 

0 , 28 0  

0 , 38 0  

0 , 585 

0 , 2 32  

O , L, 26  

0 , 57 8  

0 , 889 

0 , 292 

0 , 538 

0 , 7 3 0  

1 ,  1 24 

0 , 463 

0 , 852 

1 , 1 56 

1 , 7 79 

o 

o , 422 

O ,  526 

0 , 7 3 3  

O ,  642 

0 , 79 9  

1 , 1 1 4 

1 , 362 

O ,  8 1 1 

1 , 0 0 9  

1 , 4 0 7  

1 , 72 0 

1 , 284 

1 , 599 

2 , 229 

2 , 724 

[4 ]  K r e č  a t  o v ,  U. V. (1972) : Suška drevesini. Goslesbu
mizdat, Moskva. 

[5] S a 1 o p e k, D., š t a j  d u h  a r, F. (1974) : Elrnnomična 
nadmjera hrastove i smrekove rezane građe u raznim 
stepenima suhoće. Institut za drvo, Zagreb. 

[6] V o r r e i t e r, L. (1964) : Massii.nderungen der Hčilzer bei 
verschiedener Feuchte und Temperatur, Holztecl1nik: 4, 5, 
233-241. 

Recenzent : prof. dr. S. Badun 
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»SUME I PRERADA DRVETA 
JUGOSLAVIJE« 

Izdanje :  Savez inženjera i tehni
čara šumarstva i Jndustrije za pre
radu drveta Jugoslavije, Beograd, 
11986. 

Ova reprezentatiiv,na:, liuksuzmo ti
ska:na knj1iga ostvarenje je jugosla
venskog projekta pod .g1avnim ured
ništvom 1p.rof. dr Branimira P.rpića, 
.a povod za i z;davanje bijaše održa
varnje 18. Kongresa IUFRO, 7-21 .  
IX. '1986. u Ljubljarni. 

K·njiga obuhvaća 258 stranica, s 
broj·nim ilustracijama u boji, gra:Uč
kim i tabličillim pnikazima. Podije
ljena je, kako slijedi : 

I. OSNOVNE ZNAČAJKE 
JUGOSLAVENSKIH ŠUMA 

Neke istori.iske karakteristike šu
ma i šumske privrede Jugos'1avi
je (Dušan SimeUl!l·ović) 
Prirodne karakteristike j ugosla
venskih šuma (Brana Jovanov,ić) 
Vdšenamjenskia funkcija 1šuma Ju
goslavije (Vel'izar Velašević ,i ža,r
ko Ostojić) 

II. KARAKTERISTIK1E ŠUMA I 
ŠUMARSTVO U JUGOSLAVIJI 

šumarstvo u ,prostolI"u između Al
pa, Drinarida, Panonije i Medi
terana (Dušan Mlinšek) 

- Slavonska hrastov1a šuma (Đuro 
Rauš) 

- Jugoslavenskii krš (Mirko Vidalko
vić) 
Dinarska šuma j ele i bUJkve (Kon
rad Pintarić i Vitomir Stefano
vić) 

- Bukove š·ume Jugoslav:ije (Vito
mi r Stefanović i Konrad Pinta
rić) 
Panonske ritske šume (Đuro Ra
uš i Slavko Matić) 
šume centrarnog dijela Jugosla
vije (Dušain Klepac) 

- šume ,iistočnog dijela Jugoslavi
je (Ljubivoje Stojanović) 

- Naciona·lnii parkovi i prašume J•u
goslavije (Branimir P,rpić) 

- Endemska dendroflorn J·ugoslavi
je (RadosJ.av Rizoviski) 

- Pošumljdvanje u J·ugoslavij i (Slo
bodan Stilinović) 
Topolarstvo u Jugoslav,ij i  (Ivan 
Herpka) 

- Lipove šume u Fruškoj goni (Sla
vka Vlatković ,i Slobodan Gruić) 
šume Del' blatske .pješčar,2 (Bla
goje Stojakov) 
Divljač ,iugoslavenskih šuma (Du
ško Bojović) 
Antropogeni utjecaj na šume Ju
gosl.avij2 (Franjo Knebl) 
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III. ŠUMARSTVO I PRERADA 
DRVETA JUGOSLAVIJE 

šumski fond Jugoslavije (Marko 
Petrović) 
Uzgajanje :i zaštita šuma (Slavko 
Mabić i Mkoslav Harapi•n) 
Razvoj tehnologije i iskorištava
nje šuma (Sreten NiJkolić i ste
van Bojanin) 

- Prerada drva u J1ugoslaviji (Bo
židar Perov.ić) 
Izvo,z 1i uvo•z proizvoda šumar
stva i prerade drveta (Rudolf Sa
badi) 

- Investicije u ·šumarstvu i preradi 
drva (Hij a Knežević i Milorad 
Sisojević) 
Organizacija rada šumarstva i 
prerada drveta Jugoslavije (Sii
mo Tomanić i dr.) 
Za,poslenost, kadrov,i u ·šumanstvu 
i drv,noj indust·niij i škole za nj,i
hovo obrazovanje (Gojko Dukić) 
Teško je pisati kritički pri,ka:z o-

vakve ,knj ige ,a da se ne stave ra·z-
. ličite zamjerke dimenzionira:nju po
j ed-inih dijelova tekstova, izostavlja
nju nekiih prikaza, te gledanj ima au
tom na pojedina podnučja. Kiritiam 
koj,a bi se mo.gla uputiti iz naprijed 
navedenih raZJloga opet je osobno vi
đenje kri1Jičara. 

Mora se, međutim, konstatirati 
da s·u •nekii prilozi napisani na veo
ma visokoj z·nanstvenoj , stručnoj i 
intelektualnoj razini. S te stran,e je  
knj iga neujednačena, budući da ta
kav standard nije protegnut n.a sve 
tekstove. 

Važnije je dakako odgovoriti, ako 
je ,namjera knjige bila d a  pruži či
tatelj:u 1i.nformacije, da li je ona po
stigla oilj, tj . pruža Ii .čitatelju, koji 
•recimo nema pojma ili zna veoma 
malo o jugoslavenskom šumarstvu i 
drv,noj industrijJi, cjelovit uvid ? Dru
go pitanje, vezano uz osobna gle
danja autora pojedinih dijelova, j est 
da li su pružene informacije ,takve 
da da,ju objektivan uvid u stanje 
šumarstva i prerade drva ? Na dru
go p,itanje teško je dati odgovor, pa 
ćemo na prvo međutim odgovoriti 
da knjiga nije pružHa cjelovdt i u
j ednačen uvid u Š'umarstvo, prera
du drva, kretan,iia u nj ima i da ,nije 
valorizirano značenje šumarstva i 
prerade drva u odnosu na cijelu ze
mlj u i njezino narodno gospodar
stvo. 

Prvo, knji,ga pruža dragocjene 
jnformacije, ali je učinjena velika 
redakcijska greška što je dimenzio
niranje pojedinih prikaza neadekvat
na po važnosti ,u odnosu na cjeliinu. 
Važnosti šumarstva i prerade drva 
u cjelovitom na-rodnom gospodarstvu 
nije dovoljno istaknuta. Iz tog manj
ka čitatelj ne može steći predodžbu 
što zapravo šumarstvo i prerada dr
va znače za gospodarski bitak zem-

lje, da li j e  ono v.ažno, a!k:o j est, ko
Hko. 

Drugo, povijeSIIli pnikia,z šumar
stva i prerade drva fragmentaran je 
i nekon,ziistentan u kriterijima v.až
nosti događaja, uzroka li ,pos,ljedka, 
te njihovih veličina. A�o su šume 
nestajale krčenjem, recimo u 16. sto
ljeću (bilo je to daleko .ranije), ne 
možemo to krčenje mjeriti mo.ralnJim 
i civildzacijskim standardima kraja 
20. sto•ljeća. Ili, liskorišćivanje hras
tika ne možemo nazvati bezumnim. 
U drugoj polovici prošlo,g stoljeća 
industnij•ska revo1uoija u Evropi bi
la je u punom zamahu. Taj zamah 
učinio je  hrastove šume, poslije i 
bukove, interesantnim. Up,ravo zah
valjujući tim šumama, mnogii 1kira
ievi od neproho dnih postadoše pro
hodnim. Pitanje kada bi se izgradi
La željeznička prug,a do Zemuna da 
!Ilije bii'lo hrastovih šuma u ,sjeve
roistočnoj Hrvatskoj .  Ne može se ta
kođer prihvatiti da je poslije iskoni
šćivanja tih šuma ostajala pustoš, 
pa:njače ili šikara. Da nisu stari hra
stici posječeni onomad, oni bi iistru
l!l'Uli. Na njdhoviu mjestu, npr. u sje
verois·toČIIl:oj Hrvatskoj (Slavonija) 
izrasle ,su hrastove šume među naj
ljepšim u svijetu. 

Treće, č-itatelj koj i  ne zna mno
go o Jugo-slavij i i njezinu šuma•r
stvu; <lobija npr. dojam da j e  1;,..,� u 
Fruškoj gor1i i Deliiblatska pješča,ra 
[PO z;načen.i'u j ednaka dominantnim 
biiocenozama listača, četinjača ili 
njihovih smjesa. 

četvrto, u kinjizi nije usposta:v
]jena veza između šumarstva i drv
ne i,ndustr,ije te cjelokiupnog narod
nog gospodarstv.a. Čitatelj ne stječe 
nikakav pregled što je to u j ednoj 
gospodarskoj cjelina jučer, danas i 
:što će značiti sutra. 

Peto, i možida najveća zamjerka 
ovoj knjizi j est u tom što nema ri
j eči o šuma,rskoi politici u prošlo
sti, sadašnjici i ocjenama o buduć
nosti. Čitatelj ne može dobiti infor
maciju o uspješnosti takve politike, 
još manje bi je mogao vrednovati. 

šesto, prevođenje na engleski, što 
je često našom boljkom, veoma je  
,nesretno. Tužno je npr. pročitati da 
su sastojine smreke po;stale junipe
r,i , da spomenemo najfr.apantni.i i pri
mjer. PrJliikom pisa:nja ovakve knji
ge nije se smjelo stedjeti na prije
vodu, korekturi (bezbroj grešaka !) i 
S'l. 

Da zaključimo, ovom knjigom po
,punjena je golema prazmina. Una
toč nekim propustima, k•nj iga pred
stavlja izazov. Dođe li u bližoj ili 
daljoj budućnosti do pisanja nove, 
:naoi111jene greške u ovoj knjizi treba 
korigirati, da dode bolje do izra
žaja njezi1na vrijednost. 

R. Sabadi 
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